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Les toitures d’ardoise

Un raffinement durable

L'ardoise donne aux
bitiments qu'elle pare
une élégance

aux accents européens.

PAR FRANCOIS VARIN,
ARCHITECTE
EN RESTAURATION

F.légance. résistance et dura-
bilité caractérisent 'ardoise
comme matériau de recou-
vrement des toitures.
Extraite de carrieres rocheu-
ses, I'ardoise, une roche
mt;"t-.:lml;:-rphfqm: sedimen-
taire, est constituée de
dépdrts trés anciens que
d’aurres dépors sont venus
comprimer au cours d'un
processus échelonné sur des
millions d"années. Cette
pierre posséde la caractéris-
tique de se défaire aisément
par couches ou lamelles 4 la
fagon d'un schiste argileux.
Certte propriété explique
I'emploi généralisé er trés
répandu de ce matériau de
recouvrement a travers les
siecles. Cerrains bariments
vieux de p!usieurs siecles
possédent toujours leur
recouvrement d origine,
signe éloquent des préféren-
CCS dl?S constructeurs PI‘JIJF
ce martériau d'une excep-
tionnelle durabilité.

L’ardoise en Amérique

Lardoise est entrée au pays
en servant de lest aux navi-
res venant de France,
d’Angleterre ou d'Ecosse er
qui repartaient chargés de
bois ou d’autres mariéres

| premiéres, Devant les fré-

uents incendies, il fur tres
rapidement ordonné que
I'on urilise la pierre comme
marériau de construcrion
des maisons dans les
milieux plus urbanisés de la
Nouvelle-France. Les pre-
miéres ardoises venaient de
France et servaient a recou-
vrir les édifices convenruels
et institutionnels,
Lapprovisionnement insuf-
fisant de la meére-patrie et
I'absence d'une industrie

ardoisiére au pays allaient

amener I'abandon progressif

de 'ardoise au profit du
| développement d'une fagon
de couvrir proprement qué-
bécoise : la tole 4 la cana-
dienne, fabriquée de fer
h]ﬂﬂc, qu gugnﬂ lﬂ Faveur
des constructeurs jusque
vers le milieu du XIX: siecle.
| A compter de cette époque,
I'accroissement d{"mogm-
phique, les besoins accrus
de matériaux de construc-
tion et le développement du
réseau ferroviaire allaient
favoriser I'importation & un
coiit abordable d’ardoises
des Ertats de la Nouvelle-
Angleterre. La découverte
de carrieres d'ardoises dans
les Cantons de |'Est,
notamment 4 Melbourne,
et la multiplication des sites
d'extraction en Nouvelle-
Ecosse, au Québec et 4
Terre-Neuve provoquérent
alors un nouvel engoue-
ment. Dans les années
1970, on a répertorié envi-
ron 3000 bitiments cou-
verts d’ardoise au Canada,
surtout en Onrtario, au

Architecture résidentielle typigue de
Montréal qui montre ['vsage de [‘ardoise
ou tournant du siécle. A remarguer : les
épis ef crétes décoratives de fonfe.

Photos : Francois Varin

Taifle d‘ardoises d‘Allemagne et de
Hollande 6 la facon d'une demi-écaille de
poissan appelée « schuppen ».

Au Queébec, on retrouve la
plupart des couvertures
d’ardoise & Montréal, dans
certaines municipalités des
Cantons de I'Est (Danville
notamment) et quelques
exemples rarissimes a
Québec. Ces ouvrages
darent de la fin du XIX" sie-
cle. Larchitecture dite « vic-
torienne » érait alors popu-
laire er se prérait bien a
!'cuiphli de ce matériau
avec ses toits de pentes
aigués et variables.

La taille de I'ardoise

De larges blocs de pierre,
extraits par dynamitage des
carriéres, sont débités par
sciage ou a l'aide de cales et
de coins en plus petits blocs
de pierre de 10 a 20 centi-
métres d épaisseur. Puis, le
tailleur refend ces blocs en
minces galettes d'épaisseurs
variables, environ 1 a 2 cen-
timetres, et les taille aux
dimensions souhaitées. On
peut alors donner aux tuiles
des formes diverses selon les
particularités des éléments
d'archirecture 3 couvrir. Par
exemple, les rourelles et les

Québec et i Terre-Neuve. | domes se parent de tuiles

d’ardoise en écailles de pois-
son, des pans de toiture
sont ornementés d’ardoises
en demi-écailles A la manie-
re allemande dite schuppen .
Selon les carritres, 'ardoise
n'a pas la méme texture, la
méme résistance et la méme
couleur. Des toitures
d’ardoise peuvent étre ver-
tes, bleues, grises, pourpres,
rouge briqum noires, voire
multicolores.

La pose de I'ardoise

Pour une question d’éran-
chéité, les toitures & recouvrir
d’ardoise doivent avoir une
pente prononcée, souvent
supérieure & 45 degrés. La
pose se fait de deux facons :
sur des voliges, c’est-a-dire
des lattes espacées, fixées sur
les chevrons comme en
Europe ; ou sur des planches
jointives de 15 a 25 centime-
tres de largeur recouvertes
d’un papier feutre. Les ardoi-
ses les plus épaisses sont pla-
cées sur le bord du toit et les
plus fines sur le faitage. Le
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L'emploi d'ordoises de differentes
couleurs permet de créer d'élégonts
motifs.

recouvrement débute sur la
rive ou I'égour du roit qui
regoit deux rangs d'épais-
seur. Le premier rang est
constitué d’ardoises plus
courtes en longueur que
celles qui couvriront
I'ensemble de la toiture,

La pose de l'ardoise s'appa-
rente 4 celle des bardeaux
de bois : selon la pente plus
ou moins prononcée de la
toiture, il faudra utiliser des
ardoises plus ou moins lon-
gues afin d’assurer une
bonne éranchéité. Deux
notions sont ici i retenir : le
puruau et IL' Chcvaucht‘—
ment. Le pureau, c'est cette
partie exposée de chaque
ardoise. Le calcul est sim-
ple, il suffit de soustraire
sept centimétres de la lon-
gueur de l'ardoise, puis de
diviser le résultat par deux.

On obtient alors la dimen- |

sion de la partie qui sera
exposée. Par exemple, une
ardoise de 50 centimérres
aura un pureau égal a 21,5
centimetres, Les sept centi-
métres correspondent au
chevauchement requis pour
que tout point de la couver-
ture comporte trois épais-
seurs d’ardoise. D autre
part, il faut placer les ardoi-
ses de maniere a éviter I'ali-
gnement de joints d'un
rang 4 'autre pour empé-
cher 'infiltration d'eau.
Pour assurer 'étanchéité de
la couverture, les noues, les
rives du toit et tous les
angles formés par la toiture

CONTINUITE  KUMERD 68

sont d’abord protégés i

I'aide d’un solin de téle, soit |

un feuillard de tdle plié de
facon A canaliser 'eau. Trés
souvent, le faite de la toi-
ture est rehaussé d'une créte
décorarive en fer forgé ou
en fonre.

La réparation dune
couverture d’ardoise

Le propriétaire d’un édifice
dont la toiture d’ardoise est
abimée ne devrait pas consi-
dérer qu’t‘“c est irrécupéra-
ble. Bien souvent, la réalité
est moins désolante qu'il n'y
parait. [l suffira dans bien
des cas de réparations usuel-
les que des couvreurs expé-
rimentés EFF['Cth_'rUHt avec
tout 'art du mérier. En
effet, les problemes les plus
fréquents surviennent a des
endroits bien particuliers et
n'affectent pas la solidité et
I'efficacité des plus grandes
parties de la toiture.

De nombreuses carriéres
offrent encore des ardoises de
différentes couleurs, ce qui
devrait faciliter le travail de
réparation, de restauration
ou de remplacement d'une
couverture d'ardoises. Pour
obtenir la bonne adresse, il
suffir de se renseigner aupres
de dépmiraircs de matériaux
de maconnerie, comme la
compagnie Ruel & Freres de
Lévis, qui gardent souvent
des ardoises en entrepot.
[’ardoise se vend 4 la roise,
quantité suffisante pour
couvrir neuf mérres carrés
de toiture, dont le prix varie
de 200 $ a 350 . Le poids
d’une toise est d’environ
330 kilos, ce poids variant
évidemment selon |'épais-
seur et la densité de 'ardoi-
se. En comparaison, le bar-
deau de bois peése environ
210 kilos la toise, mais il
absorbe jusqu'a trois fois
son poids d’eau ou de neige
alors que I'ardoise est 4 peu
pres imperméable er laisse

n°169

n°175

n°176

facilement la neige s’ éva-
cuer. Aussi, I'ardoise ne
nécessite pas une structure
de couverture plus résistan-
te quun autre type de
recouvrement. Enfin,
I'ardoise présente l'avantage
d’étre 4 I'épreuve du feu.

Lorsqu'on monte sur une
couverture d'ardoise, il
importe de placer sur le
point d'appui de I'échelle
une couverture de laine ou
une autre protection pour
ne pas briser les tuiles cas-
santes, Comme c’est le cas
pour le bardeau de bois, on
peut retirer 'ardoise brisée
ou fendillée i 'aide d'un
crochet arrache-clous que
I'on glisse sous la tuile pour
enlever les clous de fixation.
La nouvelle ardoise est insé-
rée et fixée 4 'aide de clous
dans les trous préalable-
ment percés. Il faudra
recouvrir les téres de clous
de ciment plastique a roi-
ture pour assurer I'éranchéi-
té. Une autre fagon de pro-
céder consiste 4 clouer un
feuillard de cuivre dans

i n°177 n°17? '

Outillage du couvreur présenté dans I'Album de Goldenberg et Gie (XIXe siécle) : 169,
marteau facon Angers ; 170, enclumette fagon Angers ; 171, essatte facon Angers ; 172,
esseite fogon Paris ; 173, marteaw facon Paris ; 174, enclumette facon Paris ; 175,
marteau focon Alsace ; 176, enclumette focon Alsace ; 177, martelet ; 178, tire-clous.

n®171

n°178

| 'interstice entre deux ardoi-

ses (on aura soin de limer la
téte du clou de chaque coré
pour qu'il glisse entre les
deux ardoises sans en briser
les bords), de merttre en
place la nouvelle ardoise et
de replier le feuillard sur
celle-ci pour la retenir en
pIQCE. Cl‘laquc n()uvc“t
ardoise devrait étre installée
sur une couche de ciment
plastique a toiture pour
empécher tout mouvement.
La longévité, la stabilité et la
beauté de l'ardoise en font
un matériau inégalable. Ce
matériau naturel convient
aux particularités architectu-
rales d’'un grand nombre de
toitures. Les propriétaires
qui ont la chance de possé-
der un batiment paré de ce
type de revétement devraient
en faire un objer de fierté,
car en plus d’embellir une
toiture, I'ardoise la protége
efficacement et durablement.



